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CONSTRUYENDO EL FUTURO

Buenos dias a todos,

Esta comunicacion describe el estudio diagndstico de la Casa Sefiorial y Torre
de la Calahorra. Este trabajo esta realizado por varios miembros del Grupo de
Investigacion en Restauracion Arquitectonica de la Universidad de Alicante, a
saber: M* Francisca Céspedes, Arquitecta Técnica y Master en Gestion de la
Edificacion, por D. Miguel Louis Cereceda, Catedratico de Universidad en la
Universidad de Alicante, y por el aqui presente...
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Como se observa en la imagen, al frente se sitiia la Casa Sefiorial o Almudin.
Al fondo esté la Torre, construccion almohade que formaba parte del recinto

amurallado, su posicion era estratégica para la defensa de la ciudad, siendo el
torre6n que daba acceso a la ciudad por el camino de Alicante.
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La metodologia de trabajo se ha centrado, en la recopilacion bibliografica de
datos que dan a conocer las caracteristicas del entorno, la evolucion histérica
y urbanistica de Elche asi como del propio edificio.

Paralelamente se ha realizado un levantamiento grafico, con la toma de datos
necesaria para su representacion, y con un apoyo fotografico adecuado donde
se documente el estado actual de la construccion.

Posteriormente se aborda la evolucion constructiva, analizando los materiales
y las técnicas empleadas para su ejecucion en cada uno de los elementos que
lo componen.

Se finaliza con el estudio de lesiones que presenta el edificio, con el propdsito
de conocer sus sintomas, causas, evolucion y estado actual.




VCONVENCION TECNICA ¥ TECNOLOGICA DE LA ARQUITECTURA TECNICA

1.- INTRODUCCION
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La Casa Seforial y Torre de la Calahorra se sitian en el zona historica de la
ciudad de Elche (Alicante), en el antiguo recinto amurallado, marcado en rojo.
Préximos estin la Basilica de Santa Maria y el Palacio de Altamira, entre

otros.
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Es un edificio publico declarado Bien de Interés Cultural. El “Plan Especial
de Proteccion de Edificios y Conjuntos del Término Municipal de Elche” lo
clasifica con un nivel de proteccion Integral, debiéndose conservar el Torredn
de defensa y la vivienda Sefiorial con su distribucion y decoracion singular.

A lo largo de los afios ha cambiado su uso, desde granero, edificio residencial,
oficinas, hasta albergar en la actualidad la Subdelegacion del Gobierno de la
Generalitat Valenciana.
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La Calahorra fue una construccion puramente musulmana, perteneciente al
recinto amurallado, que a lo largo del tiempo se le irian realizando numerosas
reformas, y sufriria distintas catastrofes que le harian perder parte de su
concepcion original.

Si algo queda claro de los textos que describian la ciudad era la importancia
de la Torre de la Calahorra, ya que guardaba la puerta de entrada mas
importante a la ciudad, la del camino de Alicante, emplazada en la mitad de la
muralla de levante.
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3.- DESCRIPCION

La Calahorra es un conjunto formado por la Torre, el Almudin o Casa
Sefiorial, el Alcazaba y la Caseta adosada.

La Torre fue la construccion primitiva y se tiene constancia de la pérdida de
dos cuerpos de altura en el terremoto de 1829. Esté orientada en direccion
norte-sur, y realizada con mamposteria en la zona inferior y tapial en la
superior.
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El Almudin o Casa Seiiorial fue construido en 1442, extramuros de la ciudad,
para pesar y almacenar las cosechas.

Se organiza en semisotano y dos plantas sobre rasante, conectandose con la
Torre por la planta Sefiorial o segundo piso.
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3.- DESCRIPCION

Alzado Norte

Al Almudin se accede por el norte, desde la calle Uberna, a través de un arco
de medio punto de silleria.
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Alzado Este

En cuanto al Alcazaba, se debe el nombre a una antigua cafeteria instalada
alli, tiene su acceso desde la calle Trinquet, por el Este, y estaba comunicada
con el Almudin pero en la actualidad es independiente.
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3.- DESCRIPCION

Alzado Oeste

La Caseta adosada es una construccion independiente que a lo largo de los
anos ha pasado a formar parte de la Calahorra. Tiene su acceso por la plaza de
Santa Isabel, por el Oeste y consta de tres plantas sobre rasante,
comunicidndose con el Almudin por el comedor en la planta Sefiorial.
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En la figura de la izquierda se observa la seccion vertical del conjunto,
destacando el hueco central donde se alberga la escalera, iluminada
cenitalmente.

A la derecha se representa la seccidn horizontal de la planta baja a la altura de
la Sala Museo. Las escaleras dan acceso a un semisétano en el Almudin y a
las plantas superiores.
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La planta Seforial estd compuesta por cinco estancias amplias, y se comunica
con la torre donde hay otras dos estancias.
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4.- INTERVENCIONES

Se han realizado diferentes reformas a lo largo de los afios de las que cabe
destacar la ampliacion de la Casa Senorial, realizada probablemente entre
1522 y 1564 por el Duque de Maqueda, quien “mandoé vaciar la tierra de la
torre para realizar aposentos en ella”.
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En 1878 Rafael Brufal y Melgarejo reformo la escalera de subida a las plantas
superiores del Almudin y se decoraron las paredes con pinturas.
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4.- INTERVENCIONES

Y en 1908 Jos€ Revenga, con intencion de habitarlo como residencia, realizé
reformas importantes puesto que consolido la cimentacion y revistio los
muros exteriores que se encontraban deteriorados.
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5.- TOMA DE DATOS

Se han realizado ensayos con caracter previo al estudio diagnostico,
consistentes en mediciones por ultrasonidos, termografia por infrarrojos,
observacion de laminas delgadas al microscopio petrografico y porosimetria
de mercurio.



V CONVENCION TECNICA ¥ TECNOLOGICA DE LA ARQUITECTURA TECNICA

e CONSTRUYENDO EL FUTURO
conTART/S) -

5.- TOMA DE DATOS
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Con estos ensayos se ha podido confirmar que la silleria es una roca
calcarenitica algo porosa, asi como localizar humedad por filtracion en la
cubierta.
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6.- ESTUDIO DE LESIONES

Lesion por Movimiento:
Grietas.

El estudio de lesiones se ha centrado en las lesiones existentes en las fachadas
y aquellas interiores de importancia causadas por la humedad y por
movimientos de la estructura.

La lesion mas importante se localiza en el muro superior de tapial, que afecta
al grueso del muro, causado por el empuje originado por las dilataciones de la
cubierta.
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6.- ESTUDIO DE LESIONES
Lesion por Alteracion pétrea: Exfoliacion.

Alzado Norte y Oeste Zona afectada

La lesion mas generalizada se localiza en la silleria de los muros exteriores,
afectando seriamente a su aspecto y su funcionalidad.

Se manifiestan en exfoliaciones, arenizacion y zonas alveolizadas, causadas
por la precipitacion de sales en la red interna de poros que al cristalizar
provocan la rotura del pétreo.

Esto, combinado con los agentes atmosféricos, degradan progresivamente el
elemento.
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6.- ESTUDIO DE LESIONES
Lesion por Alteracion pétrea: Arenizacion.

Alzado Norte y Oeste Zona afectada

La lesion mas generalizada se localiza en la silleria de los muros exteriores,
afectando seriamente a su aspecto y su funcionalidad.

Se manifiestan en exfoliaciones, arenizacion y zonas alveolizadas, causadas
por la precipitacion de sales en la red interna de poros que al cristalizar
provocan la rotura del pétreo.

Esto, combinado con los agentes atmosféricos, degradan progresivamente el
elemento.
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Lesion por Alteracion pétrea: Alveolizacion.

Alzado Norte y Este
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Zona afectada

En esta presentacion sélo se han mostrado las lesiones més importantes,
existiendo otras causadas por la ascension de humedad capilar en zonas
proximas al terreno, eflorescencias, desprendimientos de los revestimientos y

ensuciamiento de las fachadas.
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7.- ESTUDIO DIAGNOSTICO

* No esta comprometida su estabilidad.

e Situacion grave por el deterioro en fachadas.
 Lesiones interiores causadas por la humedad.

e Conservacion y recuperacion de la fabrica de
tapial.

Tras el estudio diagnostico se concluye que La Torre de la Calahorra y el
Almudin no tienen lesiones estructurales de gravedad que puedan
comprometer su estabilidad.

De cualquier manera se ha clasificado como situacion grave por el gran
deterioro, por magnitud y extension, que presentan las fachadas.

En cuanto al estado interior, las lesiones son de menor importancia y estan
causadas principalmente por la humedad.

La zona superior de la torre realizada con tapial también se encuentra muy
deteriorada, habiéndose realizado alguna actuacion de emergencia por
desprendimientos, los cuales fueron causados por la colocacion de carteles
sobre la fachada.

La importancia constructiva que representa la fabrica de tapial requiere, por
parte de la Administracion, un compromiso de conservacion y recuperacion.

Con esto finalizo la exposicion, quedando a vuestra disposicion. Muchas
gracias.




