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INTRODUCCION

La primera piedra del Puente Viejo de Elx o Puente
de S” Teresa, de estilo tardogético (Fig. 1), se colocé el 2
de mayo de 1705, finalizandose el puente en 1756. Las
soleras de canteria fueron sustituidas con posterioridad
ala gran avenida de 1793. El pretil de piedra y la baran-
dilla metélica actual se colocaron el 1889 y las capillas
superiores fueron sustituidas en 1970.

El puente esta formado por dos arcos apuntados de
silleria con pilastra central que incluye tajamar, sobre la
que se encuentran situadas las capillas de San Agatan-
gelo en el sur y la de Nuestra Sefiora de la Asuncién en
la norte. Los arcos se apoyan en el pilar central y en las
orillas del rio fuera de su cauce, presentando notables
concentraciones de sales, especialmente en el lado Sur
que han sido muestreadas en detalle para el presente
trabajo (Fig. 1).

" El puente estd construido basicamente con biocal-
carenitas procedentes de la zona (principalmente la
denominada piedra de Ferriol) si bien también estin
presentes otras rocas sedimentarias como conglomera-

F1GURA 1. Puente Viejo de Elche mostrando la situacién del mues-
treo realizado en Abril del 2005. (*) muestras 1 a 4, separadas unos
20 cm en la vertical.

dos calcéreos (brechas y pudingas), erosionados muy
diferencialmente segiin sus componentes litolégicos.
La erosion por sales ha sido el proceso erosivo predo-
minante manifestindose en la formacién de oquero-
sidades en sillares préximos al cauce, oquerosidades
que en ocasiones han presentado un gran desarrollo
precisando la sustituciéon y/o aplacado de elementos.

En las zonas altas del puente (bévedas) las sales han
originado unos procesos de desplacado muy marcados.
Actualmente se esta llevando a cabo una restauracion,
que estad eliminando las sales por abrasién con micro-
proyeccién de polvo de silicato de aluminio y que in-
tenta frenar estos procesos erosivos.

METODOLOGIA

Las sales fueron muestreadas por raspado en el mes
de abril (temperatura ambiental 20°C), cuatro dias des-
pués de unas fuertes lluvias, completando muestreos
iniciales realizados en el mes de febrero en condiciones
menos favorables (ej. muestra PE-A). Las muestras se
conservaron en viales estancos a temperatura de 20°, y
han sido estudiadas por difraccién de rayos X, por Mi-
croscopia Electrénica de Barrido con EDX y por andli-
sis quimico, analizando una muestra por cromatografia
iénica y absorcién atémica, para comprobar la compo-
sicién de las sales presentes. Para realizar el analisis
cuantitativo por difraccién de rayos X se ha utilizado el
método de Chung (1976) y los valores I/Icor del fichero
PCPDF de 1999.

RESULTADOS

El estudio por difraccion de rayos de las muestras
ha permitido reconocer las siguientes fases cristalinas:
halita (NaCl), silvina (KCI), thenardita (Na,SO,), arca-
nita (K,SO,) mirabilita (Na,SO, - 10 H,0), darapskita
(Na,(NO, - SO,) - H,0, konyaita (Na,Mg(SO,), - 5 H,0),
humberstonita (K,Na,Mg,(SO,) (NO,), - 6 H,0), aphthi-
talita (K,Na(SO,),), singenita (K,Ca(SO,), - H,0O) e hi-
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TaBLA I. Composicién mineralégica en % de las eflorescencias salinas del Puente Viejo de Elche

Ficura 2. Fotomicrografia (MEB-ES) de un cristal de silvita de las
eflorescencias del muro del Puente de Elche.

droglauberita (Na,Ca,(SO,), - 6 H,0), lo que da idea
de la enorme riqueza mineral de estas muestras. La
composicién mineraldgica calculada se presenta en la
Tabla I.

La composicién quimica de la fraccién soluble en
agua de la muestra PE-A, expresada en porcentajes en
peso, es: cloruro = 17.44%, nitrato = 10.44%, sulfato =
39.32%, sodio = 21.51%, potasio = 9.30% y magnesio =
1.. 9% (no se detectan iones bromuro, fosfato y nitrito).
Estos valores son compatibles con la composicién mi-
neralégica de la muestra, obtenida por DRX.
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Halita Thena. Darp. Konya. Mirab. Humbe. Arca. otros

PE-A 48 34 8 0 0 0 7 Silvita
PE-1 0 97 tr tr 0 0 tr

PE-2 82 0 tr 16 0 0

PE-3 42 38 11 tr tr 6 tr Aphth.
PE-4 39 51 7 tr 0 0 tr Silvita
PE-5 25 61 tr tr 11 0 0 Hidrogla.
PE-6 23 59 0 0 5 11 tr

PE-7 32 38 10 tr 17 tr Silvita
PE-8 tr 95 0 tr 0 0 tr Singenita

CONCLUSIONES

Las eflorescencias salinas presentes sobre el Puente
Viejo de Elche estan constituidas por sulfatos, cloruros
y nitratos de sodio, potasio, magnesio y calcio, siendo
mayoritarios los iones sulfato y sodio, y escasos calcio
y nitrato.

De las 8 muestras recogidas en el mes de abril, de
la1ala? (Fig. 1) constituyen un conjunto en el que se
observa una distribucién espacial de las distintas sales
debido a su diferente solubilidad: los sulfatos son ma-
yoritarios en las zonas bajas, los cloruros en las medias
(Fig. 2) y los nitratos aparecen sobre sillares y mam-
puestos colocados a mayor altura.

La muestra 8 tomada en la béveda del puente (Fig.
1) muestra una tendencia composicional diferente, lo
que podria deberse a un origen distinto del agua que
ha transportado los cationes que han dado origen a las
sales. El conjunto de eflorescencias salinas presentes en
el muro estd claramente influenciado por las aguas capi-
lares que proceden de la humedad del talud en el que se
encuentra asentado el puente, lo que explicaria la presen-
cia de nitratos, ademds las aguas de arrollada no estan
suficientemente canalizadas y discurren muy proximas
a la pared en la que se ha realizado el muestreo.
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