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ASIGNATURA: CORROSIÓN (Teoría y cuestiones) Duración: 1h 30 min 
NO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN LIBROS, APUNTES O CALCULADORA 
 

1. Corrosión en suelos (2 puntos). 
 

2. Imagine que se le pide investigar la velocidad de corrosión de un reactor 
químico hecho de una aleación determinada que va a funcionar en una ambiente 
particular característico de un cierto proceso químico. 

(a) Describa el equipamiento básico que necesitaría para llevar a cabo la 
investigación a nivel de laboratorio. 

(b) Explique el papel de cada parte del equipo descrito en (a) 
(c) Describa el experimento que Vd. realizaría. Establezca claramente las 

condiciones del mismo. 
(d) Explique cómo interpretaría los datos obtenidos en el citado experimento  
(1 punto). 

 
3. Para un cierto metal se ha estudiado experimentalmente el proceso de 

repasivación. Los datos obtenidos se han representado en el diagrama doble-
logarítmico que se adjunta. ¿Se produce repasivación? En caso afirmativo, ¿cuál es el 
mecanismo de repasivación predominante? (1 punto) 

 
     
 
 
 
 

4. UN CASO DE CORROSIÓN (1 punto). 
 
La figura adjunta corresponde a un codo del que no se especifica la 

composición. Se sabe que formaba parte de una línea de conducción de vapor 
condensado. La velocidad de flujo del condensado era alta. Los tramos de tubería 
horizontal y vertical que estaban unidos al codo no resultaron dañados. ¿Qué tipo de 
corrosión sufrió el codo? Justifique su respuesta.      
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